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GLOSARIO

Flexion: hace referencia a la deformacion que experimenta un elemento
estructural alargado en direccion perpendicular a su eje longitudinal. Las vigas,
las placas y las laminas son ejemplos de estos elementos que suelen soportar
distintos niveles de flexion mecanica.

Mdédulo de rotura: se define como la tensibn maxima que un espécimen de
prueba rectangular puede soportar en una prueba de flexion hasta que se
rompe, expresado en N/mmz2 o Mpa.

Reologia: es la especialidad de la fisica centrada en el analisis de los
principios que determinan como se mueven los fluidos.

Traccion: se define como el esfuerzo a que esta sometido un cuerpo por la
aplicacion de dos fuerzas que actian en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.



INTRODUCCION

Las pruebas de calidad para los concretos se pueden realizar con una gran
variedad de ensayos referente al aspecto a evaluar. Un ejemplo es el caso del
ensayo a flexion en el cual se evalla la resistencia del concreto por medio del
fallo de vigas y en donde se puede observar la evolucién del concreto sometido
tanto a compresion como a tension. La capacidad a flexibn que tiene el
concreto es representada por medio del médulo de rotura, el cual es esencial
para el disefio y control de calidad de estructuras como losas y pavimentos de
concreto. Cabe resaltar que hay varios tipos de ensayo a flexion, por lo anterior
las normas base para dichos ensayos son ASTM C-78: método de ensayo
para determinar la resistencia del concreto a la flexion (utilizando una viga
simple con carga en los tercios medios), ASTM C293: método de ensayo para
determinar la resistencia a la flexién del concreto (usando una viga simple con
carga en un punto medio) y todas las que se deriven de la aplicacion de estas.

Este tipo de ensayos son de gran importancia y utilidad en relacién a los
factores de dosificacién y mezcla. Un ejemplo claro de esto es que los expertos
en pavimentos usan como base la informacién obtenida de la resistencia a
flexion como control en campo y aceptacion de los pavimentos. Pero la extrema
sensibilidad a aspectos como la preparacion, manipulaciéon y curado de las
vigas son algunas de las dificultades con los cuales se cuenta al momento de
realizacion de este ensayo debido a que estos factores alteran el médulo de
rotura y por lo cual en ocasiones no es confiable los resultados obtenidos.

Durante el transcurso de la practica y mediante la documentacién necesaria se
desarrollara la metodologia a utilizar a través de una serie de actividades
tanto de investigacion como practicas, y con lo cual se piensa comenzar por
determinar los factores importantes de los ensayos de flexion y como se podria
hacer un mejor control en éstos para posteriormente elaborar un protocolo
para la estandarizacion del ensayo en el Centro Argos para la Innovacion, con
esto se pretende dar solucion a una serie de variables que influyen en la
aplicacion de los ensayos a flexién en los concretos.



1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

El (Centro argos para la innovacion y el desarrollo) (Argos S.A, 2016) cuenta
con un serie de laboratorios especializados en la realizacion de ensayos tanto a
nivel fisico como quimico de los materiales utilizados en la elaboracion de
cementos y concretos, entre estos encontramos ensayos a compresion,
traccion y flexion, siendo este Ultimo un ensayo que presenta una serie de
variables o dificultades con relacion a su aplicacion entre ellos estan la extrema
sensibilidad a aspectos como la preparacion, manipulacion y curado de las
vigas realizadas para dicho ensayo ademas del el factor de secado en el cual
las vigas deben ser curadas de forma normativa y ensayadas mientras estas se
encuentren humedas, esto debido a que un cambio o pérdida de humedad
brusca provoca una diferencia en la resistencia obtenida al momento del
ensayo de la probeta, por tal motivo genera médulos de rotura poco confiables
y no validos.

Siendo este uno de los ensayos que se encuentra presente entre los servicios
que el centro argos para la innovacion ofrece, y de las variables que presenta
el ensayo a flexion surge como problema a intervenir durante el desarrollo de la
practica, el realizar un método practico de este ensayo donde se pueda
efectuar un control durante toda la aplicacién de este; ademas de ayudar a la
correccion de los aspectos influyentes anteriormente mencionados y que sea
atil para la aplicacion de forma estandar en los ensayos a flexibn que se
realicen en el centro argos para la innovacion .



2. JUSTIFICACION

El estudio de los ensayos a flexion en el concreto se plantea como tema
principal de trabajo de practica gracias a que se parte de unas bases como lo
son las normativas que rigen estos ensayos de flexion y por medio de las
cuales se puede observar una serie de variables que pueden ser analizadas y
posteriormente intervenidas mediante la aplicacion de estos tipos de ensayos a
flexion en la prensa hidraulica requerida en la norma y con lo cual se podria
dar explicacion con medios sustentables como ademas de la aplicacidon
normativa de los tipos de ensayos a flexion y dar respuesta a preguntas
relacionadas a como son los factores de fabricacion, manipulacion y proceso
de curado de las vigas con relacion al el médulo de rotura obtenida por éstas.
Este trabajo también permitira realizar estudios y mejoras que garanticen
resultados confiables al momento de realizar el ensayo.

Otro aspecto importante de la seleccion del tema escogido es que este es de
gran utilidad para el Centro Argos para la Innovacion en el cual se dejard como
herramienta un modelo aplicable y base para la implementacion de este tipo de
ensayo dentro del portafolio que se ofrece, esto gracias a que en la
instalaciones actuales se cuenta con la prensa hidraulica para la realizacién de
este tipo de ensayo, dando asi el apoyo practico necesario para el desarrollo
de la tematica propuesta.

El motivo académico por el cual se desarrollara la tematica propuesta es que
esta tiene relacién con uno de los campos a desempefiar por un tecnélogo en
construccion de acabados arquitectdnicos, la cual es verificar la calidad de los
materiales de construccion a utilizar en el desarrollo de una obra, siendo el
concreto uno de los mas importante por lo cual es necesario conocer que
ensayos pueden ayudar a la certificacion de las especificaciones técnicas del
concreto siendo el ensayo a flexiébn utilizado en elementos como losas y
pavimentos de gran importancia para la toma de decision sobre la aceptacion o
no de dicho elemento, es por esto que el estudio de los tipos de ensayo a
flexion y el andlisis de los resultados ademas de conocer los informes que se
deben realizar sera de gran utilidad para conocer mas de cerca todo lo
relacionado sobre estos ensayos y saber en qué situaciones del campo
profesional es de gran utilidad su utilizacion.



3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general

Realizar el ensayo a flexion en los tercios efectuando un control sobre todo
el desarrollo de cada uno de este para obtener resultados confiables y con
factores estandarizados.

3.2. Objetivos especificos

Analizar la forma de aplicacion del ensayo a flexion que se puede realizar a
un concreto con base en las normas vigentes.

Evaluar los diferentes factores que alteran y provocan variaciones en los
resultados obtenidos en las pruebas de flexion realizadas a concretos
simples.

Identificar los diferentes cambios en los resultados de los ensayos a flexion
gue se obtienen al controlar los factores influyentes sobre la resistencia o
ma&dulo de rotura del ensayo.

Realizar un comparativo grafico con base a la repetitividad de los ensayos a
flexion realizados.

Elaborar un formato de entrega de informe de resultado con base a los
requerimientos de las normas vigentes para los ensayos a flexion.



4. DELIMITACION
4.1. DELIMITACION ESPACIAL:
Empresa: cementos argos S.A
Direccion: Calle 7d N°432-99
Sector productivo: fabricacion cemento y concreto
Representante legal: Camilo Restrepo Restrepo

4.1.1. Contexto

Durante mas de setenta afios, Argos ha formado parte del progreso en
Colombia acercando a las diferentes regiones, generando mayor rentabilidad y
confianza con sus inversionistas y estableciendo relaciones cercanas con las
comunidades en donde lleva a cabo sus operaciones.

Durante su trayectoria, Cementos Argos ha logrado un importante liderazgo en
la industria cementera y de concreto, alcanzado el quinto puesto en produccién
de cemento en América Latina y haciendo historia en paises como Colombia,
Republica Dominicana, Haiti, Honduras, Panama, Surinam, Guayana Francesa,
Puerto Rico y las Antillas.

Actualmente Argos es una organizacibn multidoméstica, productora y
comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados
Unidos y el Caribe, en el negocio del cemento, Argos es lider en Colombia,
quinto productor mas grande en América Latina y segundo mas grande en el
sureste de Estados Unidos. Cuenta con nueve plantas en Colombia, tres en
Estados Unidos y una en Honduras; diez moliendas de Clinker ubicadas en
Colombia, Estados Unidos, Haiti, Panama, Republica Dominicana, Honduras,
la Guayana Francesa y Surinam; y veinticuatro puertos y terminales de
recepcion y empaque. La capacidad instalada total es de 21 millones de
toneladas de cemento al afio.

En el negocio del concreto, Argos es lider en Colombia y tercer productor mas
grande en Estados Unidos. Cuenta con 388 plantas ubicadas en Colombia,
Estados Unidos, Haiti y Panama, Republica Dominicana y Surinam. La
capacidad instalada total es de 18 millones de metros cubicos de concreto al
afo. El modelo de negocio esta centrado en el cliente y en el desarrollo
sostenible, es decir, econémicamente viable, respetuoso de las personas,
responsable y amigable con el medioambiente (Argos S.A, 2016).

Centro argos para lainnovacion

Centro Argos para la Innovacion en EAFIT, construido por Cementos Argos
como muestra de su compromiso con el crecimiento productivo, competitivo y
sostenible de la industria, la region y el pais; es un espacio en donde
convergen la experiencia de la empresa privada, el conocimiento de la
universidad y el apalancamiento del Estado para la edificacion de futuro.
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Con este Centro, Argos propone un punto de encuentro entre los retos de la
industria del cemento y del concreto y las soluciones de la academia,
promoviendo el descubrimiento de nuevos usos de estos materiales que son
claves para el desarrollo. Todo esto en un ambiente de trabajo colaborativo que
pone a disposicion de investigadores, estudiantes y profesores de todas las
universidades, laboratorios con la més avanzada tecnologia para generar
soluciones de manera plural y abierta en términos de materiales, procesos y
aplicaciones. (Argos S.A, 2016)

Ejes estratégicos del centro I1&D

El Centro Argos para la Innovacion define los siguientes ejes estratégicos
alrededor de los cuales se desarrollaran tanto las trayectorias tecnolégicas
como los proyectos de investigacion:

1 Materiales cementantes: Comprende el desarrollo de materiales
cementantes con nuevas y/o mejores funcionalidades a los existentes.

1 Aplicaciones de materiales cementantes: Comprende nuevas
aplicaciones, nuevos sistemas constructivos y mejores funcionalidades
de las aplicaciones actuales.

1 Eficiencia Energética: Comprende todas las tecnologias que sustituyan
o reduzcan los consumos de energia en los procesos.

1 Reduccion de Emisiones: Comprende todas las tecnologias que
reduzcan, eliminen o capturen las emisiones de los procesos.

4.1.2. Misién

Argos tiene como fundamento de su mision trabajar en armonia con el medio
ambiente y la comunidad. Conscientes de este principio y del desafio mundial
por proteger nuestro habitat bajo condiciones de explotacion 'y
aprovechamiento racional de los recursos, tendra en cuenta dentro de sus
estandares de gestion, algunos compromisos ambientales.

4.1.3. Vision

Ser lider en el desarrollo sostenible de los componentes formativos para crear
un desarrollo econémico, social y humano, teniendo en cuenta la formacion
técnica, humana y social que logra ser emprendedor en el ambito cementero.

4.1.4. Politica de sostenibilidad

La sostenibilidad de las operaciones a través del equilibrio entre la generacion
de rentabilidad, el desarrollo social, y la disminucion del impacto ambiental,
teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con los grupos de
interés(colaboradores,clientes,comunidades,accionistas,proveedores y
contratistas, medioambiente, autoridades) y los principios del pacto global y del
buen gobierno. (Argos S.A, 2016)
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4.2. DELIMITACION TEMPORAL:

Fecha inicio de préctica: julio 21 de 2015

Fecha de finalizacion de practica: julio 20 de 2016

11



5. DESCRIPCION DE LA PRACTICA O INTERVENCION TECNOLOGICA

El centro argos para la innovacion cuenta con una serie de laboratorios los
cuales son: laboratorio de rayos X, laboratorio instrumental, laboratorio quimico
térmico, laboratorio fisico, laboratorio de preparacién de muestras, y laboratorio
de aplicaciones, siendo los laboratorios fisico, de aplicaciones y preparacion de
muestras los relacionados a intervenir durante el desarrollo de la practica.

En el laboratorio fisico: Es el lugar donde se realizan ensayos como son
tiempos de fraguado, reologias, ademas de la realizacion de mezclas de
morteros

El laboratorio de preparacion de muestra: Es el lugar donde se realiza todos
los procesos de trituracion, pulverizacion, secado y molienda de muestras que
requieran dichos procesos antes de la realizacion de cualquier ensayo en
alguno de los diferentes laboratorios.

Laboratorio de aplicaciones: Es el lugar donde se realizan todos las
investigaciones en cuanto a fabricacién de nuevos concretos, por medio de la
elaboracion de cilindros, vigas, para ensayos a compresion o flexion, ademas
de placas para ensayo de conductividad térmica o cualquier otro tipo de
probeta especifica para un determinado ensayo como son los ensayos de
flexion traccion o traccion directa.

Las funciones a desempefiar principalmente durante el transcurso de la
practica son:

1 Soporte en la preparacién de muestras para proyectos de investigacion
y desarrollo.

1 Apoyo en la fabricacion de mezclas de concreto para proyectos de
aplicaciones.

1 Apoyo en pruebas de cemento.

Siendo los tres laboratorios anteriormente mencionados los de mayor
interaccidn durante la realizacion de la practica, pero interactuando de forma no
explicita con los demas laboratorios y aprendiendo acerca de los equipos que
alli se utilizan, para la obtencion de datos confiables y que aportan al
desarrollo de los proyectos en curso.
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6. ALCANCES O METAS

El desarrollo de la tematica propuesta la cual se basa en la aplicacion de los
ensayos a flexion tendr& como punto central el andlisis de los aspectos de
fabricacion, manipulacion y curado de las probetas realizadas las cuales seran
vigas para dar cumplimiento a la aplicacion de la norma las cuales son: ASTM
C-78: método de ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexion
(utilizando una viga simple con carga en los tercios medios).

La realizacion de los ensayos a flexion se aplicaran en un determinado disefio
de mezcla el cual serd el mismo durante todo el transcurso de la investigacion
y en las etapas destinadas para la aplicacion de estas, y sera ademas la linea
base para el andlisis de los resultados obtenidos los cuales haran parte de la
documentacion de soporte de trabajo.

Con el desarrollo de este trabajo se quiere obtener un analisis de los cambios
qgue surgen durante la aplicacion de los ensayos a flexion realizados entre los
meses de abril y mayo como estos afectan los resultados obtenidos en el
modulo de rotura.

Otro aspecto importante que se quiere lograr es la obtencion de un protocolo
gue permita la realizacion de los ensayos a flexion en base a cada una de sus
normas pero enfocado esto a el control de los aspectos mas relevante e
influyentes en el médulo de rotura, todo esto mediante la realizaciéon de una
serie de pruebas y la posterior obtencién de valores del médulo de rotura
confiable y dentro de los pardmetros aceptables en cada una de las normas de
los ensayos. Por lo cual se pretende crear un formato de informe de resultado
con base a los obtenidos en dicho ensayo, y el cual cumpla con los parametros
requeridos para una futura implementaciéon en el centro argos para la
innovacion.

13



7. MARCO TEORICO
7.1. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL

La resistencia a flexion se puede describir como una medida de resistencia a
la traccion del concreto como también a la falla por momento de una viga o
losa de concreto no reforzada. La cual se mide aplicando una carga a la viga la
cual puede ser de 6*6 pulgadas (150mm*150mm) como seccion transversal y
con una luz de minimo tres veces su espesor, la resistencia a flexion se
expresa mediante el médulo de rotura (MR) el cual tiene como unidad de
medida libras por pulgadas cuadrados (MPa) y la cual se determina mediante la
aplicacion de los métodos de ensayos ASTM C-78: método de ensayo para
determinar la resistencia del concreto a la flexion (utilizando una viga simple
con carga en los tercios medios), (NRMCA, s.f.), por lo cual la capacidad que
tiene un concreto simple a flexion se evalla por medio del ensayo de vigas
para obtener los valores de la resistencia y en base con los resultados del
mddulo y con esta informacion y la realizacion de otros ensayos al concreto se
puede utilizar para el disefio y control de calidad de estructuras como son los
pisos y pavimentos de concreto.

Cabe destacar que el médulo de rotura es equivalente al 10% o 20% de la
resistencia a la compresion esto siempre teniendo en cuenta factores como el
tipo, dimensiones y volumen del agregado que se utiliza para la elaboracion del
concreto a realizar, por lo cual la mejor correlacién que se puede hacer de los
agregados utilizados es mediante una serie de ensayos en laboratorios
certificados. (NRMCA, s.f.)

Uno de los factores importantes y el cual es de gran influencia en el resultado
obtenido del médulo rotura es la humedad con la cual se falla la viga a flexion,
esto debido a que una variacibn de esta produce valores de rotura poco
confiables de aqui en adelante es de importancia para fLas investigaciones que
se hagan de las aparentes bajas de resistencia se deberan tener en cuenta la
elevada variabilidad de los resultados de la resistencia a flexion. La desviacion
tipica para las vigas de hasta 800 libras por pulgada cuadrada (5.5MPa) para
un proyecto con un buen rango de control esta entre las 40 a 80 libra por
pulgada cuadrada (0.3 a 0.6MPa).los valores con desviaciones tipicas por
encima de las 100 libras por pulgada cuadrada (0.7MPa) pueden indicar
problemas en los ensayos. Existe una elevada probabilidad de problemas en el
ensayo o diferencias en la humedad dentro de una viga, debido a un secado
prematuro, lo cual puede ocasionar bajaenlasr e si st €NRMCAasf.) 0

Partiendo de la cita anteriormente mencionada sobre la variabilidad de los
resultados referente con la posibilidad de problemas en el ensayo o diferencias
en la humedad dentro de una viga, debido a un secado prematuro se presenta
como una de las bases que se analizara con la repetitividad que se realizara
de una unica mezcla en las diferentes etapas en las cuales se realizara dicha
mezcla y se tendra como criterio que tanto es la variabilidad o no del ensayo
con relacién al numero de veces que se realiza, ademas se tendra también
como parametros los descritos para ambos ensayos de flexion.
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Para la resistencia a la flexion del concreto mediante el método de la viga
simple cargada en el punto central la norma hace referencia en cuanto a la
precisi-n y Precikiéni &enha obsesvadg gue el doeficiente de
variacion de los resultados del ensayo depende del nivel de carga de las vigas.
Se ha encontrado que para un simple operador el coeficiente de variacion es
4.4%.Por consiguiente, los resultados de dos ensayos dirigidos
apropiadamente con el mismo operador en vigas de la misma muestra de la
bachada no deberian diferir el uno del otro en mas de 12%. Se ha encontrado
que para multilaboratorio el coeficiente de variacion es de 5.3%. Por
consiguiente los resultados de dos laboratorios diferentes en vigas obtenidas
de la misma muestra de la bachada no deberian diferir uno del otro en més del
15%. Tolerancias: No hay ningun estandar aceptado para la determinacion de
la tolerancia en este ensayo, ninguna declaracién sobre tolerancia se ha
h e ¢ h(mstitato Nacional de Vias)

Por otra parte para la resistencia a la flexion del concreto mediante el método
de la viga simple cargada en los tercios de la luz la norma hace referencia en
cuanto a |l a precisi-n iy Setha dbservado que @ s qu e
coeficiente de variacion de los resultados del ensayo depende del nivel de
carga de las vigas. Se ha encontrado que para un solo operador, el coeficiente
de variacion es 5.7%. Por consiguiente, los resultados de dos ensayos
realizados apropiadamente por el mismo operador en vigas hechas de la
misma bachada no deberian diferir el uno del otro en méas de 16%. Se ha
encontrado que para ensayos multilaboratorio el coeficiente de variacion es de
7%. Por consiguiente, los resultados de dos laboratorios diferentes sobre vigas
obtenidas de la misma bachada no deberian diferir uno del otro en méas del
19%. Tolerancias: No hay ningun estandar aceptado para la determinacion de
la tolerancia en este ensayo, por lo que no se hace ninguna declaracién sobre
t ol e r 4lmstitutodNacional de Vias)

ambos ensayos tienen en comun el no poseer rango aceptable o considerado
con relacién a la tolerancia de los resultados obtenidos sobre dichos ensayos,
mientras que desde la perspectiva de la precision del ensayo se puede
observar que ambas normas que rigen la aplicacién de los ensayos a flexion
son claras y explicitas con relacién al porcentaje de precision que se debe
obtener al momento de la realizacién de dicho ensayo siendo por consecuente
el de la viga simple cargada en el punto central el cual posee un porcentaje de
precision mejor pero sin dejar de lado el otro ensayo a flexion debido a que
ambos son independientes, por lo cual se conservara dicha informacion y seran
analizadas con relacién a los datos que se obtendran ademas de que seran
esto un patron importante para observar la importancia de ejercer un control
durante el transcurso de los ensayos desde la elaboracién, manipulacion y
fallo de los especimenes.
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La elaboracion de los especimenes es de gran importancia para la obtencion
de un médulo de rotura aceptable y confiable, como es el caso de los concretos
para pavimentos los cuales son de asentamientos de entre 1.25 a 6.25 cm los
cuales se consolidan por medio de vibracion de acuerdo a la norma ASTM C31
permitiendo la obtencion de especimenes adecuados para el ensayo a flexion.
Las edades mas frecuentes para las cuales se realizan los especimenes de los
ensayos a flexion son a 14 y 28 dias respectivamente. Es importante destacar
que el acabado de los especimenes influye en el médulo de rotura por lo cual

Al os | ados del esp®ci men deben for mar

inferior. Todas las superficies deben ser suaves y libres de costras, huecos o
i nscripciones dmstituitodNacionalde ViaseAddmasnde ser este
un requisito para la realizacion del ensayo a flexion en los especimenes.

Desde el punto de vista del equipo a utilizar en este caso una prensa hidraulica

es i mportante tener en cuenta que fdAse

se verifiguen anualmente o mas frecuentemente si se requiere. En ningun caso,
el intervalo de tiempo entre verificaciones debe exceder de 18 meses (excepto
en maquinas en las que se estd ensayando una prueba con duracién mayor a
18 meses). En tales casos, la maquina se debe verificar después de terminar el
e n s a Y(lostitdto Nacional de Vias) También en casos donde la maquina
donde se realice el ensayo haya sido puesta en reparacion ya sea mecanica o
cambio de partes esto debido a que puede verse alterados los valores que
registra, también es importante realizar una verificacion cuando esta haya sido
reubicada o0 no se tenga certeza en los resultados obtenidos por esta, de aqui
la importancia de conocer y realizar las verificaciones correspondientes al
equipo a utilizar ya que no solo en la fabricacion o manipulacion del espécimen
se puede obtener un modulo de rotura poco confiable. Es importante aclarar
gue de acuerdo a | a nor ma il a carga
excede la variacién permitida no se corregir4, mediante célculos ni mediante
diagramas de calibracion, para obtener valores dentro de la variacién
per mi si bl e (Insteutp Nacionaldla\ias)

En la siguiente imagen (esquema) se puede observar de forma gréfica la
disposicion y lineamiento del espécimen a fallar con relacion al método a
utilizar.

A continuacion el esquema de la aplicacién y equipo del método de la viga
simple cargada en el punto central:
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Fl
Warilla de acer (puede omitirse cuando se
use una cabeza asentada en una ratula)

Cabeza de la magquena de ensayvo
—_—

P FU LA . i
ey = 25 mm (17 " -
® 225 mm (17 % 2250 (1% oo de razado
T -
__“‘——-hJ
AT
e ~t+——__ Blogues de soporte v de
" h = aplicacidn de la carga
- —"'_H_'FFF
B i "'FFF_F-J

Pieza de apoyo fija =
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Estnectura rigida de Fieza de apayd mdnil
c3fga o, 51 es un Lz
accesonio de carga,

L2
platina o sga en U |
Longitud de la buz, L

de acera

La carga que se debe aplicar sera de manera continua sin sobresaltos, a una
tasa que incremente constantemente el esfuerzo entre 0.86 Mpa/min y 1.2

Mpa/min, esto de manera que ocurra la rotura.

Esquema del método de la viga simple cargada en los tercios de la luz:

=T P2
Cabezra de la maguina de ensayo L Bloque de aplicacion de la carga
ot " r -~
Esfera de acero, P A .-".l " "‘I.u"{.-"f.u"r £
- o
= = 25 mm (1) . ® =25 mm (1")
| /|
S ST
3
ESFPECIMEMN | o
r
Fieza de a| o fija F_‘H, “Warilla de acero Esfera d Q
poyo fiia_ & = =sfera de_ acero

kY

I = I
T7TT AT EFT 7777 ARl T 7TV 7 777 ViR 77
Estructura rigida de L Ls3 | (W] - Elogue de sopots

carga o, =123 un

JcCcesoro oe cargsa, L .—J
platina o viga en L Longitud de la luz, L

de acero

Para la elaboracion del informe de resultado independiente de cualquiera de
ambos ensayos la norma exige los siguientes requisitos indispensables para la

elaboracion de dicho informe.
NUmero de identificacidon de la muestra.

Ancho promedio, con una precisién de 1.0 mm (0.05")

Altura promedio, con una precision de 1.0 mm (0.05")

Longitud de la luz, en mm (pulg)

Maxima carga aplicada en N (Ibf).

Maodulo de rotura calculado con una precision de 0.05 MPa (5 psi).

E
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1 Datos relativos al curado y condicion de humedad aparente en el
momento del ensayo.

1 Datos relativos al pulimento, refrentado, o uso de laminas de cuero.

1 Defectos del espécimen

1 Edad del espécimen.

En los laboratorios donde se dispone de la correlacién entre la resistencia a
flexion y la resistencia a compresion se puede utilizar la resistencia de los
testigos a compresion, esto segun la ASTM C42 para chequear con relacion al
valor deseado, empleando el criterio de la ACI 318 del 85% de la resistencia
especificada, para el promedio de tres testigos, en otros casos se utiliza la
resistencia a la traccion indirecta de testigos por la ASTM C496, pero la forma
de analizar los datos de los ensayos es muy limitada, por lo cual es muy poca
su utilizacién para estos casos. (NRMCA, s.f.)

Gracias a la informacién anterior se puede obtener un punto de referencia con
relacion a una de las variables a evaluar dentro de la realizacion del ensayo a
flexion y con lo cual se podra tener un criterio al analizar los valores obtenidos
en cada uno de los ensayos a flexion realizados.

7.2. PERFIL DEL TECNOLOGO EN CONSTRUCCION DE ACABADOS
ARQUITECTONICOS

7.2.1. Campo de intervenciéon y objeto de formacién:

El Tecndlogo en Construccion de Acabados Arguitectonicos del ITM es un
profesional facultado para disefiar, ejecutar y controlar los sistemas
constructivos con una gran perspectiva en la ejecucion de los sistemas
estructural y funcional en el contexto de las edificaciones y sus obras de
urbanismo mediante una serie de lineamientos de calidad, competitividad y
proyeccién a través de las soluciones demandadas por el habitat, y la
formacion tecnoldgica y humanistica, con una marcada conciencia ambiental la
cual estd enfocada en el control de los materiales y su aplicacién en la
construccion, enfatizando en los costos, presupuesto y programacion de obras
de construccion o en la interventoria de las mismas. (Instituto Tecnoldgico
Metropolitano, 2016)

i E|I Tecn-l ogo en Construcci-n de Acabados
sistemas constructivos en el contexto de las edificaciones y sus obras de

urbanismo, desde la perspectiva de la ejecucion del sistema estructural y la
ejecuci -n del s(nsttute TieanoldgicanMeiropatitanb, 201.6)

7.2.2. Competencias profesionales:

La competencia profesionalc onsi st e en déklejecdcdrsyacontrad | | o
de los procesos constructivos del subsistema estructural del proyecto.0 E | cual
va acompafiado también de una serie de desempefios profesionales los cuales

consisten en:

1 Caracterizar y verificar la calidad de los materiales de construccion
especificados para el subsistema estructural del proyecto.

18
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T

Disefiar, ejecutar y controlar el proceso constructivo del subsistema
estructural del proyecto. Teniendo en cuenta la normatividad vigente.
Determinar controles técnicos y administrativos para intervenir eficiente y
eficazmente el desarrollo de la ejecuciéon de un proyecto u obra de
construccion, implementando las normas de calidad y legislacion
vigentes.
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8. METODOLOGIA

El desarrollo de la temética propuesta se realizara mediante una investigacion
tedrico-practica esto debido a que el tema a tratar se puede analizar e
intervenir tanto desde el punto de vista tedrico el cual nos da el punto de criterio
para observar la viabilidad y fuentes de referencia para su desarrollo, mientras
gue desde punto practico se puede llevar acabo un registro y recoleccion de
informacion en campo y aplicando el conocimiento obtenido anteriormente de la
parte teorico, siendo esto una herramienta de gran utilidad para la veracidad
del trabajo realizado el cual comenzara con base en la informacion actualmente
existente como lo es cada una de las normas para la realizacion de los
ensayos a flexion como lo son ASTM C-78: método de ensayo para determinar
la resistencia del concreto a la flexion (utilizando una viga simple con carga en
los tercios medios), y todas las que se deriven de la aplicacion de estas, como
también de material de apoyo de paginas web, articulos, etc. Cabe resaltar que
se tendrd como respaldo estas normas internacionales referentes de la ASTM,
pero se trabajara con las normas técnicas colombianas (NTC) y las que
interactten con el desarrollo de los ensayos a flexion.

Posteriormente se utilizara herramientas de apoyo como son dialogos y
entrevistas con los laboristas tanto del centro argos para la innovacion como
externos mas especificamente con el apoyo de laborista del ITM y EAFIT, por
medio de los cuales se podra obtener una contextualizacion mas profunda y
clara del tema abordar, asi como la solucion de posibles preguntas que surjan
durante el desarrollo de la temética. Ademas de esto, otra herramienta con la
cual se apoyara y sustentara el desarrollo de la teméatica sera la recoleccion de
datos obtenidos mediante la implementacion de los ensayos a flexion y la
informacion relevante que se pueda obtener de dichos ensayos.

Se tiene planteado y establecido en el cronograma la realizacién de una serie
de ensayos en tres etapas o fechas especificas durante este tiempo se
realizaran 12 mezclas compuestas cada una de 4 probetas (vigas 15*15*50)
con edades de 14 y 28 dias respectivamente dejando claro que en ambas
edades se fallara la pareja correspondiente de cada una de las mezclas las
cuales estaran distribuidas 4 mezclas para analizar de forma mas especifica el
factor escogido dos veces por etapa contra dos mezclas con las condiciones
necesarias. Esta actividad correspondiente a la realizacion de las mezclas las
cuales se llevaran a cabo en las areas destinadas por el (centro argos para la
innovacion y el desarrollo) (Argos S.A, 2016) como es el caso del laboratorio de
concreto y aplicaciones.

Cabe resaltar que tanto la realizacion de los especimenes como el fallo de los
mismo se realizaran dentro de las instalaciones del (centro argos para la
innovacion y el desarrollo) (Argos S.A, 2016) con el equipo Y sitio adecuados
para dicho ensayo por lo cual se facilitara la aplicacion y desarrollo del ensayo
a flexion.
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La razén por la cual se establecen tres etapas para la realizacion de las
mezclas y el fallo de las vigas es para analizar de forma mas clara vy
contundente los aspectos a evaluar en la ejecucion de los ensayos a flexion,
ademas de obtener un registro estadistico de los cambios que surgen en
relacion al médulo de rotura. Por lo cual luego de obtenidos los resultados de
los ensayos a flexion realizados en cada una de las etapas o pruebas
expresadas en el cronograma se procedera a la interpretacion de cada uno de
los resultados de la serie de médulo de rotura obtenidos en cada etapa y al
finalizar estas de forma general, esto mediante graficas y procedimientos que
respalden la obtencién de cada uno de los médulos de rotura (MR).

Ademas se creara un formato acorde tanto a los estandares que maneja el
(centro argos para la innovacién y el desarrollo) (Argos S.A, 2016) en la
entrega de resultados pero conservando los requerimientos de la normativa
(NTC- L.N.V) vigente para los ensayos a flexion. Por dltimo se realizara una
serie de conclusiones respecto a los resultados obtenidos del tema abordado
como también de ensefianzas o aprendizajes que dejo el desarrollo de la
tematica propuesta a nivel tanto personal como profesional.
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
9.1. RECURSOS HUMANOS

Durante el transcurso y desarrollo del tema propuesto se contara con la
participacion y apoyo de la ingeniera Ruby Estela Cardona como
coordinadora de aspectos como materiales y equipo ademas de brindar un
punto de asesoria durante el desarrollo del trabajo, posteriormente se
contara con el apoyo simultdneamente de los laboratorista internos del
centro los cuales son Jaime Querubin y Jairo Alvarez los cuales brindaran
asesoria y apoyo técnico en la manipulacion de los equipos a intervenir.

9.2. RECURSOS MATERIALES

Se dispondra de la utilizacion de una serie de encofrados de vigas
(15*15*50) suministrado de forma temporal por la empresa Contecom
Urban, también se dispondra de equipos como lo son mezcladora de 66
litros para la realizacion de la mezcla base del proyecto y de la prensa
hidraulica como también de la zonas de cuarto de curado la cual estara
ajustada a los pardmetros de la norma, desde el punto de vista de
materiales se utilizara los diferentes materiales que componen una mezcla
de concreto como lo son arena, grava, cemento, aditivo y agua.

9.3. RECURSOS ECONOMICOS O FINANCIEROS

Lo referente a la realizacion de las mezclas el material serd proporcionado
por el (centro argos para la innovacion y el desarrollo) (Argos S.A, 2016), y
con relacion a el ensayo a flexion se realizara en los espacios disponibles
por el centro desde la realizacion de la mezcla, fabricacion de los
especimenes y fallo de los mismo todo esto dentro de las instalaciones de
la empresa.

9.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/TIEMPO
semana

planteamiento del problema

analisis de la problematica (logros,metas,metodologia))

investigacion de normas relacionadas con la aplicad
de los dos tipos de ensayo a flexion

entrevista con laboristas del itm, eafit para
informaciona acerca de los ensayos a flexion

realizacion de tramite de alquiler de formaleteriay
materia prima

realizacion de la fase #1 (elaboracion de especime
y aplicacion del ensayo a flexion)

realizacion de la fase #2 (elaboracion de especimg
para la variable de cuarto de curadoy aplicacion de
ensayo a flexion)

realizacion de la fase #3 (elaboracion de especime
para la variable de velocidad de carga y aplicacion
ensayo a flexion)

recoleccion,documentacion y analisis de resultado:
las pruebas realizadas de los ensayos a flexion.
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10.RESULTADOS Y CONCLUSIONES

la metodologia utilizada fue la expresada anteriormente por lo cual con lo
anteriormente mencionado se comenz6 con la puesta en marcha de la
fabricacion y repetitividad de una mezcla base para el desarrollo de cada una
de las diferentes etapas; la mezcla se designé con la abreviatura MP(mezcla
prueba y se le asigné un consecutivo inicial para el desarrollo de las 12
mezclas divididas en 3 etapas hasta finalizar dichas etapas y en la cual en cada
una de esta se analizaria un factor en particular los cuales fueron:

ETAPA#1: Ensayo a flexion vy la utilizacion de diferente agregado grueso.
ETAPA#2: Condiciones de curado de las vigas.
ETAPA#3: La velocidad de carga del equipo

Cada una de las mezclas realizada se hizo en base a un disefio de mezcla para
la obtencion de un MR de 45 siendo uno de los mas utilizados para el area de
pavimento, ademas de que los asentamientos estuvieron en un rango de entre
6.5cm-9cm y poder asi garantizar la correcta relacion de disefio en todas las
mezclas; ademas de esto se logré obtener algunas muestras (cilindros) de
diferentes mezclas para una posterior correlacion de resultados entre el médulo
de rotura (MR) la dificultad obtenida fue la no obtencion del total de muestras
por mezclas realizadas por lo cual de las mezclas obtenidas se optd por
ensayar dichos especimenes a la edad de 28 dias y los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

RESISTENCIA A COMPRESION

CARGA |ESFUERZO

F.ENSAYO | EDAD | CODIGO | PESO(KG) KN N PROMEDIO | TIEMPO
01/06/2016| 28 MPO18 4,11 630,4 79,63 313,9
01/06/2016| 28 MPO19 4,01 635,2 80,23 80,00 316,5
01/06/2016| 28 MP020 4,11 634,4 80,13 317,2
03/06/2016| 28 MP029 4,07 631,6 79,78 315,6
03/06/2016| 28 MPO30 4,08 605,5 76,4 78,55 303,4
03/06/2016| 28 MPO31 4,13 629,8 79,46 3129
07/06/2016| 28 MPO035 4,05 606,4 76,55 76.48 302,4
07/06/2016| 28 MPO036 4,05 605,5 76,4 ’ 126,4
08/06/2016| 28 MPO038 4,02 674,6 85,45 337,3
08/06/2016| 28 MPO039 4,15 622,1 79,13 80,48 313
08/06/2016| 28 MPO040 4,10 606,6 76,86 302,7
09/06/2016| 28 MP042 3,99 583 73,81 290,6
09/06/2016| 28 MPO043 4,05 584,4 74,64 75,10 2929
09/06/2016| 28 MPO044 4,06 607,6 76,84 302,4
15/06/2016| 28 MPO047 4,08 636,4 81,03 82 50 319,9
15/06/2016| 28 MPO048 4,06 659,5 83,97 ’ 333,2
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Simultaneamente al obtener estos resultados se obtenian también los MR de
las vigas féabricas de dichas mezclas por lo cual la relacion de dichos resultados
se muestra a continuacibn en cada una de las etapas mencionadas
anteriormente realizadas.

ETAPA #1
ENSAYO A FLEXION

La etapa #1 consistia basicamente en analizar el ensayo a flexion en los
tercios, siempre en base a una misma mezcla la cual tenia un MR de 45 lo
destacado de esta etapa compuesta por 4 mezclas fueron los siguiente:

1 Para las mezclas 1 y 2 se utilizO un agregado de tamafio maximo
nominal (TMN) de 3/40 .

1 Las mezclas 3 y 4 se utilizd el agregado de tamafio maximo nominal
(TMN)de 3/ 80, y el @swtdidzadofruetresto deenmazclas.

mezcla |consecutivo Esfuerzq(Mpa) consecutivo Esfuerzq(Mpa)
14 Dias 28 Dias
1 MPO0O1 6,40 MPO003 6,32
MP002 6,41 MP004 7,35
2 MPOO05 4,47 MPOQ7 5,48
MPOO06 5,07 MPO008 5,77
MPO009 6,44 MPO11 7,5
3 MPO010 7,10 MPO012 6,89
4 MPO013 5,74 MPO015 8,38
MPO014 6,06 MP016 7,59

ENSAYO A FLEXION

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

m Esfuerzo(Mpa) 14 Dia$,40 | 6,41 | 4,47 | 5,07 | 6,44 | 7,10 | 5,74 | 6,06
m Esfuerzo(Mpa) 28 Dia$,32 | 7,35| 5,48 | 5,77| 7,5 | 6,89 | 8,38 | 7,59
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Teniendo en cuenta lo anterior como un factor a evaluar en la realizacion del
ensayo a flexion en las diferentes vigas de las mezclas (14 y 28 dias) se puede
observar lo siguiente tanto en la tabla como de forma gréfica:

7 Los resultados obtenidos a la edad de 14 dias en las cuatro mezclas
realizadas nos permite observar y analizar que el desarrollo de
resistencia fue similar a esta edad ,pero resaltando que las mezclas 3 y
4 tuvieron resistencias entre 5.74 y 7.07 Mpa mientras que las mezclas
1y 2 resistencia entre 4.47 y 6.41 Mpa

1 También se puede observar la diferencia notable que se obtiene en el
modulo de rotura de las mezclas 3y 4 es de entre 6.89y 8.38 Mpa a la
edad de 28 dias con relacion a las mezclas 1 'y 2 a la misma edad las
cuales fueron de entre 5.48 y 7.35 Mpa.

Teniendo como factor influyente la utilizacion de diferente agregado grueso
para la elaboracion de las mezclas y como base los resultados expresados en
la tabla anterior se puede concluir que las mezclas elaboradas con agregado
de TMN DE 3/ 8 desarrollaron una mejor resistencia que las mezclas
elaboradas con agregado de TMN de 3/40 aunque cabe
resistencia obtenida en cada una de las mezclas estuvieron por encima del
modulo de rotura esperado por el disefio el cual era un MR de 45.

ETAPA#2
CONDICIONES DE CURADO

La etapa # 2 como anteriormente se expresa consistia en evaluar como
afectaba el correcto almacenamiento de curado de las probetas (vigas) con
relacion al modulo de rotura(MR) del ensayo a flexién en tercios; por lo cual se
optod por separar las cuatro mezclas siendo las mezclas 5 y 8 las mezclas
almacenadas en el lugar y con las condiciones normativas, mientras que las
mezclas 6 y 7 fueron las seleccionadas para evaluar dicho factor por lo cual se
colocaron en un lugar y sin las condiciones necesarias para un correcto curado,
los resultados fueron los siguientes:

Como se puede observar tanto en la tabla como en la gréfica las mezclas
expuestas a condiciones no aptas se encuentran identificadas con un (*) para
ser de féacil identificacién en los resultados mientras que las mezclas curadas
en condiciones aptas no tienen este simbolo
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CONDICIONES DE CURADO

: Esfuerzo(Mpa .| Esfuerzo(Mpa

Mezcla |consecutivo 14 Di;sp ) consecutivo o8 Digsp )
5 MPO0O17 7,73 MPO019 8,01
MP018 7,57 MP020 8,07
6+ MP021 4,52 MP023 5,29
MP022 4,72 MP024 4,86
7% MP025 5,22 MP027 6,21
MP026 5,16 MP028 5,91
3 MP029 6,59 MPO031 7,33
MPO030 6,77 MP032 7,22

ETPA #2

CONDICIONES DE CURADO

OFRLNWAUIUIOONOWO

m Esfuerzo(Mpa) 14 Dic

Y, 73| 7,57 | 4,52 472 |5,22| 5,16 6,59 6,77

m Esfuerzo(Mpa) 28 Di

18,01

591

7,22

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y siendo el manejo del curado
el factor a evaluar en la realizacion del ensayo a flexion en las diferentes vigas
de las mezclas (14 y 28 dias) se puede observar lo siguiente tanto en la tabla

como de forma gréfica:

9 Los resultados obtenidos a la edad de 14 dias en las mezclas 5 y 8

realizadas y almacenadas correctamente en un cuarto de curado con un
minimo de humedad de 95% nos permite observar y analizar que el
desarrollo de resistencia fue mucho mayor con respecto a las mezclas
6* y 7* a la misma esta edad, teniendo en cuenta que el lugar de
almacenamiento de estas fueron en condiciones de humedad de entre
50 y 60%.

Los resultados obtenidos a la edad de 28 dias nos confirma lo
observado y obtenido a la edad de 14 dias que el desarrollo de
resistencia fue mucho mayor en las mezclas 5 y 8 con respecto a las
mezclas 6* y 7*; obteniendo resultados entre 7.22 y 8.07 Mpa contra
resistencias de 4.86 y 6.21Mpa respectivamente
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1 También se puede observar que ademas de la obtenciéon de mayores o
menores resistencia el correcto curado de las vigas es de gran
importancia para el desarrollo de buenas resistencias (MR), se puede
observar que las mezclas 6* y 7* las cuales fueron almacenadas en
condiciones no aptas de curado aunque obtuvieron la resistencia minima
esperada de (MR 45) no se obtuvieron gran desarrollo de resistencia
durante su curado como si lo hicieron las vigas de las mezclas 5y 8.

1 Las resistencia obtenida en las vigas de las mezclas 5 y 8 a las edades
de 28 dias fueron acordes a la relacion del entre 10% y 20% de la
resistencia a compresion la cuales fueron de un promedio de 80 y 78.55
Mpa respectivamente.

ETAPA #3
VELOCIDAD DE CARGA

La etapa 3 del proyecto consistia en evaluar la velocidad de carga que aplica el
equipo y la cual puede ser determinada por el operador siempre y cuando se
estuviera en el rango establecido por la norma el cual era de entre 0.86Mpa/m
y 1.21Mpa/m, por lo cual se determind colocar a prueba dos mezclas con el
cumplimiento de este parametro y 2 mezclas por fuera de este parametro
siendo las mezclas 9 ,10 y 11**,12** respectivamente siendo las designadas
con(**) las que se fallaron por fuera de este parametro.

VELOCIDAD DE CARGA
mezcla |consecutivo Esfuerzq(Mpa) consecutivo Esfuerzq(Mpa)
14 Dias 28 Dias

9 MPO033 7,98 MPO035 8,73
MPO034 8,10 MPO036 8,66

10 MPO37 7,67 MP039 8,85
MPO038 7,79 MP040 8,29

1% MP041 7,07 MP043 6,93
MP042 7,10 MP044 6,92

Lo MP045 7,37 MP045 7,50
MP046 7,08 MP046 7,28
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ETAPA #3
VELOCIDAD DE CARGA

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
9 10 11% 120
= Esfuerzo(Mpa) 14 Diag,98 | 8,10 7,67 7,79 7,07 7,10| 7,37 7,08

m Esfuerzo(Mpa) 28 Dias8,73 | 8,66 | 8,85| 8,29 | 6,93 | 6,92| 7,50 | 7,28

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y siendo la velocidad de carga
del equipo el factor a evaluar y su influencia con relacién al resultado obtenido
es importante tener la relacion de este con la obtenida a la resistencia a
compresion por lo cual en las diferentes vigas de las mezclas (14 y 28 dias) se
puede observar lo siguiente tanto en la tabla como de forma gréfica:

9 Los resultados obtenidos a la edad de 14 dias en las cuatro mezclas
realizadas nos permite observar y analizar que el desarrollo de
resistencia fue similar a esta edad, pero resaltando que fue un poco
mayor en las mezclas 9y 10 las cuales tuvieron resistencias entre 7.67
y 8.10 Mpa mientras que las mezclas 11** y 12** resistencia entre 7.07
y 7.37Mpa.

1 Los resultados obtenidos a la edad de 28 dias nos confirma lo
observado y obtenido a la edad de 14 dias que el desarrollo de
resistencia fue mayor en las mezclas 9 y 10 con respecto a las mezclas
11** y 12**; obteniendo resultados entre 8.29 y 8.66 Mpa contra
resistencias de 6.92 y 7.50Mpa respectivamente

i Para una mayor exactitud de las diferencias obtenidas al modificar este
pardmetro en la realizacion del ensayo es importante la comparacion
obtenida con la resistencia a compresion la cual fue de un promedio de
75.10 y 82.50 Mpa respectivamente para la mezcla 11**y 12** mientras
gue los resultados obtenidos a esta edad en vigas fue de 6.925Mpa para
la mezcla 11** y de 7.39Mpa para la mezcla 12**, por lo cual se puede
observar que la relacion del entre 10% y 20% de la relacion de la
resistencia a compresion no se cumple.

1 Lo expresado anteriormente de la relacibn del 10% o 20% de la
resistencia a compresion es el resultado de la resistencia a flexion(MR)
se cumple con las mezclas 9 y 10 las cuales se fallaron bajo el rango
permitido de velocidad de carga del ensayo(0.86Mpa/m y 1.21Mpa/m)
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siendo el resultado a la compresion a 28 dias fue de un promedio de
75.9 Mpa para la mezcla 9 y de 80.48 Mpa para los especimenes de la
mezcla 10 mientras que los resultados obtenidos a esta edad en vigas
fue de 8.69 Mpa y 8.57 Mpa respectivamente

Esfuerzo(Mpa) | Desviacion | Esfuerzo(Mpa) | Desviacion
R estandar 28 Dias estandar

Agregado TMN 5,59 6,23
ETAPA#L Agregado TMN 6,34 Ll 7,59 L2
ETAPA#2 & — 31,54 27,29
Sin condiciones
4,91 5,57
controladas
Velocidad
normativa(0,86Mpa/m y 7,89 8,63
SPNRZER 1,21 Mpa/m) 9,26 17,09
Velocidad mayor 7.16 7.16

de(1,40Mpa/m)

En conclusion se puede observar como en las diferentes etapas en las cuales
se evaluo un factor importante en el desarrollo del ensayo a flexion en tercios
se obtuvo resultados diferentes en comparacién con los ensayos realizados de
forma normativa tal y como lo podemos observar en el cuadro anterior en el
cual podemos analizar el coeficiente de variacion entre ambos factores de una
misma etapa siendo el factor de las condiciones de humedad los mas evidente
en cuanto a la diferencia que se presenta en la obtencion de resistencias tanto
a 14 como a 28 dias por lo cual con un control especifico del factor evaluado y
para una mayor confiabilidad del resultado se repitié el analisis del ensayo por
duplicado en cada uno de los factores como se pudo observar anteriormente en
las graficas anteriores, por lo cual en sintesis se puede decir que la realizacion
del ensayo a flexién en tercios es de suma sensibilidad con relacién a su
resultado en variables principalmente como lo son el ambiente y lugar de
curado en los que se ubiguen dichos especimenes, ademas del acabado que
aunque no fue un factor a evaluar si se tuvo en cuenta durante la elaboracién
de los especimenes para una mejor relacion con los resultados obtenidos;
como también lo es el pardmetro de velocidad de carga escogido por el
operador del equipo para la realizacion del ensayo el cual si no se hace dentro
de los parametros dados por la norma puede afectar de gran manera el
resultado final obtenido.

También es importante resaltar que durante la realizacion del ensayo a flexion
y acorde a lo mencionado en la norma ntc 2178 acerca de la zona donde se
fractura la viga se puede concluir que la fractura predominante en cada una de
las diferentes mezclas independientemente de la etapa a analizar se observo
gue dicha falla ocurrié dentro del tercio medio de la viga como lo dice la norma
para la realizacion de la formula y posterior obtencién del médulo de rotura, y
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no se observo fracturas producidas por fuera del tercio medio o alejado un 5%
por fuera de este como lo describe la norma; y lo cual se puede observar en los
anexos hechos al trabajo en donde se identifico las fracturas destacadas
durante todo el proyecto.(ver anexo 12.1).

Por otra parte se logré dar cumplimiento a uno de los objetivos planteados
inicialmente el cual constaba en la realizacion de un formato de entrega de
resultado y el cual cumpliera con los parametros estipulados en la norma; con
relacion a lo dicho anteriormente el formato realizado se puede observar en el
(anexo 12.2) y el cual fue aprobado en el (centro argos para la innovacion y el
desarrollo) (Argos S.A, 2016) para una futura aplicacion en la entrega de
resultados tanto internamente como para terceros.
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10.1. COMPETENCIAS DEL SABER O DEL HACER OBTENIDAS EN LA
PRACTICA:

Durante el afio de practica desde la parte del saber he aprendido a conocer
mas a fondo todo lo relacionado con el cemento desde los diferentes
ensayos que se pueden realizar tanto a un cemento como también a las
materias primas de este antes y durante su elaboracion, como también de la
importancia que juega el cemento y sus diferentes fases de hidratacion en
la elaboracion de un concreto y como la adicion de materiales como
ceniza, humo de silice, y aditivos afectan en el desarrollo de las
resistencias, ademas de aprender un poco mas acerca de los diferentes
tipos de aditivos que podemos encontrar en el mercado y su funcionalidad.

Desde la parte del hacer he aprendido a la realizacion de mezclas de
concretos, y elaboracion de especimenes (cilindros, vigas y cubos) como
también de la aplicacion de diferentes ensayos como son la ntc 673(ensayo
de resistencia compresion de cilindros) ntc 220 (resistencia a compresion de
cubos de 50mm *50mm) al igual que la ntc 2871(ensayo a flexion en vigas
en los tercios medios), también he aprendido a la preparacion y elaboracion
de materia primas del cemento.

10.2. APORTES A LA EMPRESA:

Se contribuy6 con el mejoramiento del orden y aseo luego del traslado al

nuevo edificio del centro argos para la innovacion, mediante la

i mpl ementaci-n de una metodolog2a conocid
japonesa ,y la cual se adapté a las necesidades que presentaba el centro

de innovacién con respecto al orden y aseo mediante la creaciéon de una

serie de formatos de implementacion en cada una de los diferentes

laboratorios, todo esto realizado por mi persona y la colaboracion del

laboratorista Jairo Alvarez, y la cual se pretende expandir el modelo a las

zonas de oficina del edificio.

Por otra parte ademas de realizar el trabajo relacionado con el ensayo a
flexion en tercios, se dejara formatos para una futura implementacion de
este como parte de un servicio a terceros o interna del centro a los
proyectos que requieran dicho ensayo, como también con la realizacién de
art (analisis de riesgo por tarea) desde el punto de seguridad para la
realizacion de dicho ensayo en las instalaciones del centro argos para la
innovacion

10.3. LOGROS:

1 Apoyar con el conocimiento obtenido a los diferentes proyectos y
actividades en los que estuve prestando mi ayuda.

1 Ayudar al mejoramiento del orden y aseo en los focos mas criticos
surgidos posteriormente del traslado al nuevo edificio.
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1 Afianzar los conocimientos adquiridos en la universidad acerca de los
concretos y sus caracteristicas especificas como también de los
diferentes tipos de concreto que se pueden encontrar.

1 La adaptacion a la ideologia de seguridad en el trabajo con la cual
cuenta argos Syd promet é @ sl ds
diarios sobres seguridad en el trabajo.

1 Entender el funcionamiento de los equipos relacionados con la
preparacion y realizacion de cemento como son (la trituradora,
pulverizadora y molino) como también de los equipos que permiten
realizar los diferentes ensayos a los especimenes de concreto como
lo son el ensayo a compresion, a flexion etc.

10.4. DIFICULTADES:

La planeacién fue uno de los papeles méas importantes e influyentes para la
correcta y exitosa realizacibn de este proyecto gracias a que luego de
estudiado de manera méas profunda el tema a desarrollar de forma tanto
tedrica como practica esta herramienta dio a conocer puntos vitales y
transcendentes para su ejecucion como lo era el tema de materiales y
encofrados el cual se llevé de la mejor manera.

10.5. RECOMENDACIONES:

Desde el punto de vista del ensayo se recomienda la adquisicién de laminas
de cuero acordes a las estipuladas en la norma para la realizacion de
dicho ensayo y la obtencion de resultados mas precisos y efectivo; como
también de la continuacion de este ensayo para encontrar la precision de
este método con un operador y mediante interlaboratorios.
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12. ANEXOS
12.1. EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

1 FABRICACION DE ESPECIMEN:
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12.2. FORMATO ENTREGA DE RESULTADOS:

q b ARGOS

INFORMACION DE RESISTENCIA 14 DIAS
MP0O1 152,1 153,1 450 50720 6,40
MPQ002 153,0 148 450 47320 6,36

INFORMACION DE RESISTENCIA 28 DIAS
MP003 149,8 151,9 450 48500 6,31
MP004 152,8 149,8 450 56280 7,39

Distancia entre apoyos

CONDICIONES DE CURADO

oo [ 5 | o |

DESCRIPCION

TEMPERATURA CONTROLAD X
HUMEDAD CONTROLADA

x

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES

H
XXXH

DESCRIPCION
ESPECIMEN PULIDO
ESPECIMEN REFRENTADO
USO DE LAMINAS DE CUERC

OBSERVACIONES

‘

ELABORADO POR: JUAN GABRIEL MONSALVE SANTAM
LABORATORISTA CENTRO 1&D




12.3. ANEXOS INSTITUCIONALES:

12.3.1.

Hoja de vida Institucional

m’ HOJA DE VIDA Cédigo FDE 071
B Version 01
— ESTUDIANTE DE PRACTICAS Fochia 2012-05-30
DATOS PERSONALES JUAN GABRIEL
Nombre y Apellidos MONSALVE SANTAMARIA.
Lugar y Fecha de Nacimiento 24/02/1996 Barbosa — Antioquia.
Estado Civil Soltero.
Cédula de Ciudadania 1.001.243.451
Direccion y Barrio Carrera 47 AN°® 44 - 19,
B. Manchester del Mpio de Bello.
Teléfonos, celular Fijo: 588-09-47.
Celular: 320.576.32.84.
E-mail juanmonsalve-96@hotmail.com ‘
INFORMACION ACADEMICA
Terminé Estudios Secundarios en:
nstitucién Educativa Sagrado Corazén (Bello — Antioqui
Estudiante de tecnologia en:
CCiO! bado: j nicos - . 5 - Jornada: mafana,

¢Ha firmado Contrato de Aprendizaje anteriormente? Si__ No_X

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO

EMPRESA CARGO TELEFONO LABORADO

JEFE INMEDIATO

REFERENCIAS PERSONALES Y/O FAMILIARES
NOMBRES Y
APELLIDOS DIRECCION | TELEFONOS | PARENTESCO LABORA EN
Carlos Mario Carrera 47A Marquillas y
Monsalve Cordoba | N° 44-19 | 301.238.80.88 Fadke accesorios S.A.
Sebastian Santamaria Car'rera 47A | 314.705.55.25 Heitrano Almacén la media
Valencia N°® 44-19 naranja
; " Calle 49° Auxiliar de
Katherine Hernandez N°56-95 320.634.81.88 Amiga odontologla
FORMACION Y COMPETENCIAS

Describa conocimientos y habilidades en los siguientes aspectos. ;Cudles?
En informatica:

Dominio de los programas: Word, Excel y AutoCAD.

Competencias en segunda lengua: (Marque E: excelente, B: bueno, R: regular)
Idioma: Inglés. - Lee: B. - Escribe: B. - Habla: R.

Otros di lizados (Cursos, inarios, Dipl dos, etc.):

Perfil p: I ( y val ) yio ex i signifi 5

Soy una persona proactiva, responsable y puntual, de facil adaptacién a los ambientes de
trabajo. Siempre aportando los conocimientos obtenidos para ayudar a la resolucion de las
actividades o tareas asignadas, siempre abierto a recibir recomendaciones que me ayuden a

Juon Gobriel Moasolue s.
Estudiante

mejorar, tanto a nivel p como a nivel p
Practicas P£s|onales f E

Nota: Sefior empresario, recuerde que el objefo de las Préicticas es que éstas se

en un espacio de ap en el que el estudiante pueda realizar
que | la ap de los imie ori q
durante el p de é enla g
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] Cédigo | FDEO71
ATM HOJA DEVIDA Version | 01
p— ESTUDIANTE DE PRACTICAS Fecha 2012-0530

FORMACION POR COMPETENCIAS
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION DE ACABADOS ARQUITECTONICOS

OBJETO DE FORMACION DE LA TECNOLOGIA.

La intervencién en los sistemas constructivos en el contexto de las edificaciones y sus
obras de urbanismo, desde la perspectiva de la sjecucién del sistema estructural y la
ejecucion del sistema funcional.

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS DEL SABER O CONOCIMIENTOQS BASICOS
DE LA TECNOLOGIA:

¢ Saber los diferentes controles de calidad aplicables a los elementos o materiales que
intervienen en la construcclén de una obra.

» Reconocer las caracteristicas y desventajas de los materiales més utilizados en el
4mbito de fa construcclén teniendo como fin la correcta seleccién de los materiales al
momento de la ejecucion de la obra.

o Realizar labores de control a nivel econémico, técnico, al interior de una obra durante
todo el transcurso de esta siempre apoyado de los conocimientos y criterios adquiridos
anteriormente.

s Implementar el sistema constructivo seleccionado para la construccién de una obra,
siempre con la objetividad de ser este el apropiado segln las caracteristicas del
proyecto a ejecutar,

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS DEL HACER PROFESIONAL O LAS
HABILIDADES PARA DESEMPENARSE EN UNA EMPRESA:

s Verificar la calidad de los materiales de construccién especificados para el subsistema
estructural del proyecto a desarrollar.

¢ Determinar confroles técnicos y administrativos para poder intervenlr eficiente y
eficazmente en el desarrollo de la ejecucién de un proyecto u obra de construccién,
implementando siempre las normas de calidad estipuladas.

Nota: Certifico que la Informacién contenida en este formato tinico de Hoja de Vida
es clerta.

60(’,\(\ é@bfl‘-e‘ MS Mo.yo ) 20'15

Firma del Estudlante Fecha de elaboraclén
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12.3.2.

Guia de practica #1
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